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Gesamtprozess

Nachbehandlung

(TiO2 Pigment)

Chlorid- oder Sulfatprozess

(Grundkörper)
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Übersicht

Sandmahlung

Nass-

behandlung

Filtrierung 

und Waschung
Trocknung

Dampfmahlung
Lagerung und

Verpackung

verpacktes und 

fertiges

Titandioxid 

Pigment 

(TiO2)

Grundkörper

zur Nach-

behandlung
Abwasser

Kondensat

AbfallNebenproduktEdukt ZwischenproduktSymbole:
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Grobteile

Sandmahlung

Phosphat

Natronlauge (NaOH)

Sandmühlen

Hydrozyklone

Wasser (H2O) 

Grundkörper 

(TiO2)

zur Nass-

behandlung

gemahlener Grundkörper

(TiO2 und H2O)

Übersicht

Kondition-

ierung
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Nassbehandlung

Natriumaluminat (NaAl(OH)4)

Aluminiumsulfat (Al2(SO4)3)

Natriumsilicat (Na2SiO3)

Titanylchlorid (TiOCl2)

Titanylsulfat  (TiOSO4)

Zirkonylchlorid (ZrOCl2)

Zirkonylsulfat (ZrOSO4)

Phosphorsäure (H3PO4)

Natronlauge (NaOH)

Schwefelsäure (H2SO4)

Dampf
Behandlungs-

Behälter

von 

Sandmahlung

zur Filtrierung 

und Waschung

nachbehandelte 

Suspension

(TiO2 und H2O)

Übersicht

gemahlener 

Grundkörper

(TiO2 und H2O)
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Filtrierung und Waschung

Druckluft

Abwasser

gewaschener und 

behandelter 

Filterkuchen

(TiO2 und H2O)

Filterpressen

von Nass-

behandlung

nachbehandelte 

Suspension

(TiO2 und H2O)

zur Trocknung

Entsalztes 

Wasser (H2O)

Kondensat

von 

Dampfmahlung

Übersicht

Filterpressen 

Aufgabe-Tank
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Trocknung

Brennstoff

(Erdgas, DME)

getrocknetes 

Titandioxid

(TiO2)

Vorlage für Trockner

Swirl/Spin 

Flash Trockner

Bag-Filter 

des 

Trockners

gewaschener und 

behandelter Filterkuchen

(TiO2 und H2O)

von Filtrierung 

und Waschung

zur 

Dampfmahlung

Übersicht
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Dampfmahlung

Dampf

Organika, TMP, 

Silikonöl

fertig gestelltes 

Titandioxid Pigment (TiO2)

Vorlage

Dampfmühle

Dampf-

Kondensation

getrocknetes 

Titandioxid

(TiO2)
von Trocknung

zur Filtration

und

Waschung

Kondensat

Übersicht

Staubsystem

zur Lagerung 

und 

Verpackung
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Lagerung und Verpackung 

verpacktes und 

fertiges

Titandioxid 

Pigment 

(TiO2)

Lagerung 

Fertigprodukt

fertig gestelltes 

Titandioxid Pigment (TiO2)
von 

Dampfmahlung

Übersicht

Silos

Verpackung


