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第2頁

工艺概述

后处理
(TiO2 颜料)

氯化或硫酸法工艺
(基础料)
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第3頁

概述

砂磨

湿法处理 过滤和洗涤 干燥

汽粉 储存和包装

已包装的二氧化
钛颜料成品

(TiO2)

后处理基础料 废水

冷凝水

排放、废料副产品公辅原料 中间产品符号:

概括
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第4頁

粗颗粒

砂磨

磷酸盐

苛性钠 (NaOH)

砂磨机

水力分级

水 (H2O) 

基础料
(TiO2)

去湿法处理

粉碎基础料悬浊液
(TiO2 和 H2O)

调配

概括
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湿法处理

偏铝酸钠 (NaAl(OH)4)

硫酸铝 (Al2(SO4)3)

硅酸钠 (Na2SiO3)

氯氧化钛 (TiOCl2)

硫酸氧钛 (TiOSO4)

氯氧化锌 (ZrOCl2)

硫酸氧锌 (ZrOSO4)

磷酸 (H3PO4)

苛性钠 (NaOH)

硫酸 (H2SO4)

蒸汽

后处理罐

从砂磨来

去过滤和洗涤

后处理悬浊液
(TiO2 和 H2O)

粉碎基础料悬浊液
(TiO2 和 H2O)

概括
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过滤和洗涤

去离子水

废水

经洗涤和处理的滤饼
(TiO2 和 H2O)

压滤机

从湿法处理来
后处理悬浊液
(TiO2 和 H2O)

去干燥

压缩空气 (H2O)

冷凝水

从蒸汽磨来

压滤机进料罐

概括
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干燥

燃料
(天然气, DME)

干燥的二氧化钛
(TiO2)

干燥机进料斗

旋转/闪蒸干燥机

干燥机袋滤器

洗涤和后处理过的滤饼
(TiO2 和 H2O)

从过滤和洗涤来

去蒸汽磨

概括
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蒸汽磨

蒸汽

有机处理,

TMP, 硅油

成品二氧化钛颜料
(TiO2)

进料斗

蒸汽磨

蒸汽冷凝

干燥的二氧化钛
(TiO2)

从干燥来

去过滤和洗涤

冷凝水

收尘系统

去储存和包装

概括



© Ti-Cons

www.ti-cons.com

TiO2 后处理

版本: 190329

第9頁

储存和包装

包装的成品二氧
化硅颜料

(TiO2)

成品存放

成品二氧化钛颜料
(TiO2)

从汽粉来

料仓

包装

概括


